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Neutron diffraction study of Sr2FeMoO6−δ ceramic with double perovskite structure and
different amount of cation superstructure ordering has been performed in a wide temperature
range. Molybdenum–oxygen octahedrons remain stable for the most ordered sample with an
increase in temperature, whereas samples with lower superstructure ordering demonstrate high
temperature distortions. Iron–oxygen octahedron is always symmetric for the most ordered sample
but more distorted for less superstructure ordered compounds. A temperature increase above Curie
temperature leads to an increase in Mo–O distortions. The magnetic structure consists of Fe ions
ferromagnetically ordered in bc plane and Mo ions ferromagnetically ordered in ac plane.

Нейтронографическое исследование керамики Sr2FeMoO6−δ со структурой двойного перов-
скита и различной величиной катионной сверхструктурной упорядоченности было проведено
в широком диапазоне температур. Кислородные октаэдры молибдена остаются стабильными
для наиболее упорядоченного образца с ростом температуры, тогда как образцы с более низ-
кой сверхструктурной упорядоченностью демонстрируют высокие температурные искажения.
Кислородный октаэдр железа всегда симметричен для наиболее упорядоченного образца, но
более искажен для соединений с меньшей сверхструктурной упорядоченностью. Повышение
температуры выше температуры Кюри приводит к увеличению искажений связей M–O. Маг-
нитная структура представляет собой ферромагнитно-упорядоченные в плоскости bc ионы Fe
и ферромагнитно-упорядоченные в плоскости ac ионы Mo.

PACS: 61.05.F−; 61.05.fm; 75.50.Dd
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